
 

Figuur 1: Werkingsprincipe van het 2staps helingsmechanisme. Initieel wordt de inhibitor `gedragen´ door de 
nanocontainers. Na het ontstaan van een kras of ander defect, loogt de inhibitor uit de coating 
naar het defect. Daar aangekomen zorgt de inhibitor voor een anti-corrosiewerking. De 2e stap 
is een structurele heling van de coating zelf om de initiële eigenschappen te herwinnen. 

 

 

 

Figuur 2: Schematische voorstelling van de nanocapsules 

 


